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Общие сведения


Общие сведения

	Вид поставки

	сортовой прокат, в т.ч. фасонный: ГОСТ 801-78, ГОСТ 2590-71, ГОСТ 2591-71. Калиброванный пруток ГОСТ 801-78, ГОСТ 7417-75. Шлифованный пруток и серебрянка ГОСТ 801-78, ГОСТ 14955-77. Полоса ГОСТ 103-76. 

	Назначение

	кольца железнодорожных подшипников 


Химический состав

	Химический элемент
	%

	Кремний (Si)
	0.15-0.30

	Медь (Cu), не более
	0.25

	Марганец (Mn)
	0.15-0.30

	Никель (Ni), не более
	0.30

	Фосфор (P), не более
	0.027

	Хром (Cr)
	0.35-0.50

	Сера (S), не более
	0.02


Механические свойства

Механические свойства при 20 С 

	Термообработка, состояние поставки
	HRCэ

	Кольца. Поверхностная закалка ТВЧ, 840-860 °С, выдержка не менее 45 с, охлаждение интенсивным потоком воды. HRCэ -(поверхности/сердцевины)

	Bсж повержности=500-700 МПа 
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